IT

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZKUSEBNIi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVI

vystavuje

ATEST
C.472113538-01

na vzorky:

Material HDPE — Formolene E924

(folie, tasky, sacky, pytle, jednorazové zastéry)
zadavatele;

PolyPak, s.r.o.
Osada Dukla 253, Ujezdecek, 415 01, Ceska republika,
IC: 04030630

Vyhodnoceni stanovenych parametri vzorku:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 2 aZz 6 tohoto atestu vyhovuiji hygienickym
pozadavkim na vyrobky z plasti danym Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi Ceské republiky &.
3812001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znéni
pozdé&jSich predpisil a Nafizenim komise (EU) €. 10/2011 z 14. ledna 2011 o materialech a pfedmétech
z plastli uréenych pro styk s potravinami, ve znéni pozdéjsich predpis(i.

Podminky kontaktu:

Kontakt se vSemi typy potravin

o Kontakt po dobu pfesahujici 6 mésicl pfi pokojové a nizsi teploté v&etné& podminek plnéni za
tepla a/nebo moznosti zahrati az na 70 °C < T = 100 °C po maximalni dobu t = 120/2*((T-70) /10)
minut

o Pomér: 60 cm?/100 ml a vice potraviny

Hodnoceny vzorek spliiuje pozadavky na limitni hodnoty pro migraci latek omezenych specifickym

migraénim limitem (SML):

o Metodou TD-GC-MS byla identifikovana latka 2,4-di-terc-butylfenol, CAS &. 96-76-4, SML = 45 mg/kg,
tato latka neni uvedena v pfiloze | Nafizeni komise 10/2011, jedna se o rozkladny produkt latky Irgafos
168 - Arvin 4. V souladu s &lankem 19 nafizenl Komise (EU) 10/2011 bylo provedeno posouzeni rizik
a specificky migraéni limit byl spo€itan na zakladé TDI (torelable daily intake) limitll zvefejnénych na
strankach http://elisana.cefic.org/ (Asociace evropskych vyrobcl stabilizatorl

o Dle pfilohy | Nafizeni komise 10/2011: primarni aromaticke aminy

e Dle prilohy Il Nafizeni komise 10/2011: kovy a primarni aromatické aminy

Soucasti atestu neni posouzeni vychozich surovin dle pozadavki &lanku 5 a pfilehy ¢. 1 Natizeni 10/2011.

Hodnoceny vzorek spliiuje obecné pozadavky dané élankem 3 Nafizeni Evropského parlamentu a rady
1935/2004 o materialech a pfedmétech urenych ke styku s potravinami. |‘

15. 10. 2020.

Datum vystaveni: 15. 10. 2020
Platnost atestu do: 31.10. 2023

Podminky pouziti Atestu a souvisejicl informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atestzustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobn,
aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalSi pozadavky narodnich néhgd’
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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ATEST
€. 472113538-01

Stanovené hodnoty:

Vysledky identifikace nizkomolekularnich latek metodou TD-GC-MS
Material HDPE — Formolene E924

Nazev latky CAS éislo Ref. gislo Limit
mgf;;sais(tyesrinyj Cre-Chga - - bez omezeni »
tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit 31570-04-4 74240 ~ bez omezeni "
2 4-di-tert-butylphenol 96-76-4 - SML = 45 mg/kg 2
PE oligomery - - bez omezeni "

Poznamky k tabulce Il:

1 Limitni hodnota dle pfilohy | k Nafizeni komise (EU) 10/2011

2 Latka neni uvedena v pfiloze | k Nafizeni komise (EU) 10/2011. Jedna se o rozkladny produkt
latky Irgafos 168 (31570-04-4). Specificky migraéni limit byl vypocitan na zakladé hodnoty
denniho tolerovatelného pifjmu TDI pro danou latku odvozené a uvefejnéné Evropskou
asociaci pro stabilizatory a antioxidanty (ELISANA) — ,Arvin substances — Safety evaluation*

Hodnoceni organoleptickych viastnosti
Material HDPE — Formolene E924

Modelova potravina, podminky styku Pievarena pitna voda, (40%2) °C /48 h
Hodnotitel €. Jednotka Pach Chut’

1 stupen 0 0
2 stupen 0
3 stupen 0
4 stupen 0
5 stupeny 0
6 stupen 1

Primér stupen 0

Poznamky k tabulce

Stupnice pro hodnoceni cizorodého pachu a chuti:

0 = pach nebo chut' neni postiehnutelny

1 = pravé postiehnutelny pach nebo chut (je velmi téZké je definovat)
2 = slabé postfehnutelny pach nebo chut

3 = jasné postiehnutelny pach nebo chut'

4 = silny pach nebo chut

Dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 nesmi vyrobky (materialy)
zhorgeni organoleptickych viastnosti potravin.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému.
2. Atest zlstava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych material a norem nebo pfislusnych
predpist, av§ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 2 (celkem 8)
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ATEST
c. 472113538-01

Vysledky zkousek celkové migrace
Material HDPE — Formolene E924

Vysledek mé&feni "

Simulant Jednotka Jednotlivé vysledky] Pramer Nejistota 2 Limit *
10% ethanol, (40+2) °C/10dni | mg/dm? 1,6; 1,8; 2,1 1,8 04 | max. 10
3% kys. octova, (40+2) °C/ 10 dni | mg/dm? 2.2: 1:9:2.0 2,0 0,3 max. 10
Olivovy olej, (40+2) °C / 10 dnl mg/dm? 06;06;1,0;1,4 0,9 0,4 max. 10

Poznamky k tabulce:

O Symbol ,<“ znamena méné nez detekéni limit metody.

2 Rozsifena nejistota méfeni pro koeficient roz8ifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

3 Limitni hodnota dle vyhlasky &. 38/2001 Sb., v platném znéni a dle Nafizeni Komise (EU) €.
10/2011

Specifické migrace primarnich aromatickych amint (PAAs) - Priloha |
Material HDPE — Formolene E924
Simulant potravin 3% kyselina octova, 60 °C / 10 dni

Primarni aromaticky amin (PAA) CAS é&. Jednotka " | Vysledek ? Limit ¥
Bis(4-aminophenyl)sulphone 80-08-0 mg/kg < 0,005 max. 5
2-Aminobenzamide 88-68-6 ma/kg < 0,005 max. 0,05
1,3-Phenylenediamine 108-45-2 ma/kg < 0,002 max. 0,002
1,3-Bis(aminomethyl)benzene 1477-55-0 ma/kg < 0,005 max. 0,05
" Hodnoceni Vyhovuje =

Poznamky k tabulce:

1 Vyjadieno jako mg slou€eniny per kg simulantu potravin

2 Symbol ,<" znamena méné nez limit detekce analyticke metody.

3 Limitni hodnoty dle Nafizeni komise (EU) 10/2011 v platném znéni

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Afest zustavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidlii a norem nebo pfisiusnych
predpisi, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpisd, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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ATEST
C. 472113538-01

Specifické migrace primarnich aromatickych amint (PAAs) - Piiloha Il (10/2011);

Material HDPE — Formolene E924

Simulant potravin 3% kyselina octova, 60 °C/ 10 dni

Primarni aromaticky amin (PAA) CAS &. Jednotka " | Vysledek? Limit 3
PAAs uvedené pod polozkou 43 Apendixu 8 Pfilohy XVII k nafizeni REACH
4-Amino-biphenyle 92-67-1 mg/kg < 0,002 N.D.
Benzidine 92-87-5 mag/kg < 0,002 N.D.
4-Chlor-o-toluidine 95-69-2 mg/kg < 0,002 N.D.
2-Naphthylamine 91-59-8 mg/kg < 0,002 N.D.
o-Aminoazotoluene 97-56-3 ma/kg < (0,002 N.D.
2-Amino-4-nitro-toluene 99-55-8 mg/kg < 0,002 N.D.
p-Chlor -aniline ~ 106-47-8 mg/kg < 0,002 N.D.
2,4-Diamino-anisole 615-05-4 mg/kg < 0,002 N.D.
4, 4'-Diamino-diphenylmethane 101-77-9 mg/kg < 0,002 N.D.
3,3'-Dichlor-benzidine 91-94-1 mg/kg < 0,002 N.D.
3,3'-Dimethoxy-benzidine 119-90-4 mg/kg < 0,002 N.D.
3,3'-Dimethyl-benzidine R i mg/kg < 0,002 N.D.
3,3'-Dimethyl-4,4'- diaminodiphenylmethane| 838-88-0 mg/kg < 0,002 N.D.
p-Keresidine 120-71-8 mg/kg < 0,002 N.D.
4,4'-Methylen-bis(2-chloraniline) 101-14-4 mg/kg < 0,002 N.D.
4,4'-Oxy-dianiline 101-80-4 mg/kg < 0,002 N.D.
4 4'-Thio-dianiline 139-65-1 mg/kg < 0,002 ND.
o-Toluidine 95-53-4 mg/kg < 0,002 N.D.
2,4-Toluenediamine 95-80-7 mg/kg < 0,002 N.D.
2,4,5-Trimethyl-aniline 137-17-7 mg/kg < 0,002 N.D.
o-Anisidine 90-04-0 ma/kg < 0,002 N.D.
o-Aminoazobenzene 60-09-3 mga/kg < 0,002 N.D.
Ostatni PAAs (neuvedené v nafizeni REACH)
2 ,4-dimethylaniline 95-68-1 mg/kg < 0,005 -
2,6-dimethylaniline 87-62-7 mg/kg < 0,005 -
1,5-diaminonaphthalene 2243-62-1 mg/kg < 0,005 -
Aniline 62-53-3 mg/kg < 0,005 -
Ostatni detekované PAAs - PAAs nedetekovany
Suma detekovanych PAAs wft g ma/kg - | max. 0,01
| Hodnoceni Vyhovuje

Podminky pouziti Atestu a souvisejicf informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.

2. Atest zastava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych material a n

predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi pozadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisti, ATEST n

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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ATEST
C.472113538-01
Poznamky k tabulce:

) Vyjadfeno jako mg slou¢eniny per kg simulantu potravin

2 Symbol <" znamena meéné nez limit detekce analytické metody.

% Limitni hodnoty dle Natizeni komise (EU) 10/2011 v platném znéni
REACH = Nafizeni Evropskeho parlamentu a rady (ES) €. 1907/2006
N.D. = nedetekovatelné; limit detekce 0,002 ma/kg

Vysledky zkousek specifické migrace kovii
Material HDPE — Formolene E924

Prvek | Jednotka | Vysledek méfeni? | Limit?
Specifické migrace do 3% kyseliny octové, (60+2) °C /10 dni
Baryum Ba mg/kg < 0,05 max.1
Kobalt Co mag/kg < 0,005 max. 0,05
Meéd Cu mg/kg < 0,05 max. 5
Zelezo Fe ma/kg <0,10 max. 48
Lithium Li ma/kg < 0,01 max. 0,6
Mangan Mn mg/kg < 0,01 max. 0,6
Zinek Zn mg/kg < 0,10 max. 5
Hlinik Al mg/kg < 0,10 max. 1
Nikl Ni mg/kg < 0,01 max. 0,02
Antimon Sb mg/kg < 0,005 max. 0,04
Europium Eu mg/kg < 0,001 max. 0,05
GadoliniumGd mg/kg Al T :0,001 max. 0,05
Lanthanum La mg/kg < 0,001 max. 0,05
_'If_eibium Th mg/kg < ng)fl__ max. 0,056
Suma Lanthanoid( mg/kg < 0,004 max. 0,05
Arsen As mg/kg < 0,001 N.D. (0,01)
Kadmium Cd mg/kg < 0,001 N.D. (0,002)
Chrém Cr mglkg <0,005 N.D. (0,01)
Olovo Pb mg/kg < 0,005 N.D. (0,01)
Rtut Hg mg/kg < 0,002 N.D. (0,01)

Poznamky k tabulce:
1 Symbol ,<" znamena méné nez limit detekce analytické metody. Vyjadieno v mg prvku pe
simulantu potravin
2 Limitni hodnoty dle Nafizeni komise (EU) 10/2011 v platném znéni
N.D. = nedetekovatelné; limit detekce uveden v zavorce
Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému. F ;
2. Atest zustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali a norem n&;
pledpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu. ;
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZzadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazije
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 5 (celkem 8)
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ATEST
C.472113538-01

Vysledky zkousek specifickych migraci
Material HDPE - Formolene E924

Zkousena latka (rozkladny produkt) |Jednotka "|Vysledek méfeni ?| Nejistota = Limit ®

Specifické migrace do ?5% Eﬁiénol, (60+2) °C /10 dni

2, 4-di-tert-butylphenol, CAS 96-76-4 | mgkg | <01 - max. 45

Podminky pouZziti Atestu a souvisejicl informace:
1.
2

3.

Poznamky k tabulce:

) Vyjadieno v mg latky na kg simulantu

2 Symbol ,<" znamena méné nez detekeni limit metody

3 Qdvozeny specificky migraéni limit byl vypoéitan na zakladé hodnoty denniho tolerovatelného
piijmu TDI pro danou latku odvozené a uvefejnéné Evropskou asociaci pro stabilizatory a
antioxidanty (ELISANA) — ,Arvin substances — Safety evaluation®

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nédmi zkouSenému.
Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialii a norem nebo prislusnych
predpist, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZzadavky narodnich nebo EU legisfativnich predpis(, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Zkusebni laborator D2

ATEST €. 472113538-01

Popis a identifikace vzork

Identifika€ni €. ITC | Oznaceni vzorku zakaznikem Popis piedlozeného vzorku

13538/1 Material HDPE — Formolene E924 Transparentni sacek

Dle informaci zadavatele jsou z materialu HDPE — Formolene E924 vyrabény folie, tasky, sacky, pytle
a jednorazové zastéry.

Zadani

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobku dle Vyhlasky MZd CR 38/2001 Sb. ze dne 19. 1. 2001 o
hygienickych poZadavcich na vyrobky urené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znéni,
v souladu se Zakonem 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni.

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Nafizeni evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materialech a pfedmétech urcenych pro styk s potravinami a dle
pozadavk(l Nafizeni Komise (EU) &. 10/2011 o materidlech a pfedmétech z plast( uréenych pro styk
s potravinami.

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnocené vyrobky ,folie, tasky, sacky, pytle, jednorazové zastéry vyrobené z materialu HDPE —
Formolene E924“ je urcen pro piimy kontakt se v8emi typy potravin® je ur€en pro pfimy kontakt se
v&emi typy potravin.

Pozadavky na vyrobky uréené ke styku s potravinami jsou dané Vyhlaskou ministerstva zdravotnictvi €.
38/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist (dale vyhl. 38), Nafizenim Komise (EU) &. 10/2011 (dale
nafizeni 10/2011) a Nafizenim Evropskeho parlamentu a rady 1935/2004 (dale nafizeni 1935).

Obecné poZzadavky — vyhl. 38, nafizeni 10/2011, nafizeni 1935

Vyrobky uréene pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo pfedvidatelnych
podminek pouziti neuvolfovaly své slozky do potravin v mnozstvich, ktera by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zplsobhit nepfijatelnou zménu ve sloZeni potravin nebo zplsobit zhoréeni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkouskami bylo prokazano, ze hodnoceny vzorek za podminek
zkousek nezplisobuje zhorseni organoleptickych vlastnosti potravin (viz tabulka na strané 2 tohoto
atestu). Uvolhovani slozek je diskutovano dale.

Pozadavky na vyrobky z plastt — vyhl. 38, nafizenf 10/2011
Pro vyrobu plastli a vyrobkid z plastu uréenych pro styk s potravinami lze pouzit pouze monomery,
vychozi latky a pfisady uvedené v seznamech latek pfiloh vyhl. 38, resp. nafizeni 10/2011 a to pfi
respektovani stanovenych omezeni. Zadavatel nepfedlozil dokumentaci potvrzujici shodu vstupnich
surovin materialu vzorku s timto pozadavkem. U vzorku byla provedena identifikace nizkomolekularnich
latek metodou TD-GC-MS. Vysledky identifikace latek v&etné jejich omezeni jsou uvedeny v tabulce na
stran& 2 tohoto atestu.
Kromé bézné pouzivanych piisad (Irgafos 168 a mastné kyseliny) byl ve vzorku identifikovan 2 4-di-tert-
butylfenol. Tato latka je rozkladnym produktem latky Irgafos 168 a neni uvedena v seznamu povolenych
latek Unie (pfiloha | nafizeni Komise (EU) 10/2011). Podle &lanku 19 ,Posuzovani latek, které nejsou
zahrnuty do seznamu Unie", je v souladu nelimyslIné pfidanych latek (€l. 6 odst. 4) s ¢lankem 3 nafizeni
(EU) 1935/2004 posuzovan v souladu s mezinarodné uznavanymi védeckymi zasadami posuzovani
rizik. V ramci tohoto hodnoceni byl proveden test specifické migrace 2,4-di-teri-butylfenolu ze vzorku do
nejpfisngjsiho simulantu potravin (95% ethanol) a vysledek testu byl porovnan se specifickym
migraénim limitem odvozenym od hodnoty ,tolerance denni pfijem (TDI)". Hodnota TDI hyla prevzata z
Podminky pouZiti Alestu a souvisejicf informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenemu.
2. Atlest zustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materialit a norem nebo prislusnych
predpisi, av§ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativhich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Zkusebni laborator D2

ATEST €. 472113538-01

dokumentu ,Arvin substance — Evaluation of safety", ktery vydala Evropska asociace stabilizator(i a
antioxidantll — ELISANA na internetu (http://elisana.cefic.org/). Specificky migracni limit byl vypodcitan
pro osobu s télesnou hmotnosti 60 kg a spotiebu 1 kg potravin zabalenych v 6 dm? posuzovaného
materialu. Vysledek testu migrace je uveden na strance 6 a spliiuje limit.

Posouzeni z hlediska vstupnich surovin neni souc¢asti tohoto atestu.

Plasty a vyrobky z plastu uréené pro styk s potravinami nesmi uvoliiovat do potravin své vlastni slozky
v mnozstvich pfesahujicich 10 miligram@ na decimetr ¢tvere¢ni povrchové plochy vyrobku (limit celkove
migrace). Vysledky zkousek celkové migrace véetné podminek migrace jsou uvedeny v tabulce na
strané 3 tohoto atestu.

Obecna omezeni tykajici se materidl( a pfedmétl z plastl dle Naffzeni Komise ¢. 10/2011/EC.
Predméty z plastll nesmi uvoliiovat primarni aromatické aminy do potravin nebo simulantl potravin
v mnozstvich presahujicich jejich specifické migracni limity uvedené v pfiloze | a Il. Dodrzeni
specifickych migraénich limith téchto latek bylo ovéfeno experimentalné a je uvedeno v tabulkach na
strané 4 a 5 tohoto atestu.

Dle piilohy Il nesmi pfedméty z plastll uvolfiovat kovy do potravin nebo simulant( potravin v mnoZstvi
presahujicich jejich specifické limity uvedené v piiloze Il. Vysledky zkousek specifické migrace kovl
jsou uvedeny v tabulce na strané 5 tohoto atestu a splniujf limit.

Vysledky zkousek celkové a specifické migrace vyhovuji pro néasledujici pouZiti vyrobku:

o Kontakt se vSemi typy potravin

e Kontakt po dobu piesahujici 6 mésici pfi pokojové a nizsi teploté véetné podminek plnéni
za tepla alnebo moznosti zahiati az na 70 °C < T £ 100 °C po maximalni dobu t = 120/24((T-
70) 10) minut

e Pomér: 60 cm?100 ml a vice potraviny

Odborna stanoviska a interpretace provedl:
Ing. Ludmila ZaleSakova, dne 15. 10. 2020

Zavér

Srovnani zjist&nych hodnot vlastnosti vzorkd s limity Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/2001 Sb.
v platném znéni, Nafizenim Komise (EU) €. 10/2011 v platném znéni a &lankem 3 Nafizeni Evropského
parlamentu a rady 1935/2004 a vyhodnoceni konformity vzorku s témito pfedpisy je uvedeno na strané
1 tohoto Atestu.

/ /(;
W
Ing. Vé&ra Vilimkova

vedouci laboratofe analytické
chemie a mikrobiologie

Podminky pouZiti Atestu a souvisejfci informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Alest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiéli a norem nebo pfislusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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