INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVi

vystavuje

ATEST
c. 472111113

na vzorek:
PE-LD folie a sacky
material: Lotréne FD0274

zadavatele
Polypak, s.r.o. }
Osada Dukla 253, 415 01 Ujezdecek, IC: 04030630

Vyhodnoceni stanovenych parametra vzorku:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 2 az 4 tohoto atestu wyhowuji hygienickym

pozadavkim na vyrobky z plastu danym Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi Ceské republiky &.

38/2001 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znéni

pozdéjsich predpisl, a Nafizenim komise (EU) €. 10/2011 z 14. ledna 2011 o materialech a pfedmétech

z plastl uréenych pro styk s potravinami, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Podminky kontaktu:

e VSechny typy potravin

e Jakakoli doba skladovani za podminek uchovani ve zmrazeném nebo chlazeném stavu vCetné
podminek pinéni za tepla a/nebo zahrati az na 70 °C < T < 100 °C po maximalni dobu t = 120/2*((T-
70)/10) minut a/nebo

« Kontakt po dobu az 30 dnl pfi teplotach do 40°C

e Pomeér: 60 cm?/100 ml a vice potraviny

Hodnoceny vzorek splfiuje poZadavky na limitni hodnoty pro migraci latek omezenych specifickym

migra¢nim limitem (SML):

e Dle prilohy | Nafizeni komise 10/2011: oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat], PM/Ref.
¢. 68320, CAS 2082-79-3, SML=6 mg/kg

« Dle pfilohy Il Nafizeni komise 10/2011: kovy (Al, Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Zn) a primarni aromaticke
aminy

Hodnoceny vzorek nezpUsobuje zhor$eni organoleptickych viastnosti potravin.

Hodnoceny vzorek spliiuje obecné pozadavky dané €lankem 3 Nafizeni Evropského parlamentu a rady

1935/2004 o materialech a pfedmétech uréenych ke styku s potravinami.

Sougasti atestu neni posouzeni vychozich surovin dle pozadavku ¢lanku 5 a pfilohy €. 1 Nafizeni 10/2011

-

Atest byl vystaven na zakladé akreditovaného zkusebniho protokolu €. 472111113 vydaneho dne 17. 5.
2018.

Datum vystaveni: 17.5. 2018
Platnost atestu do: 31.5.2021

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci zkusebni laboratofe

Podminky pouZiti Atestu a souvisejicl informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest z(stédvé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiali a norem nebo pfislusnych
predpisd, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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¢. 472111113

ATEST

PE-LD folie a sacky; material: Lotréne FD0274

Stanovené hodnoty:

Hodnoceni organoleptickych vlastnosti

Modelova potravina, podminky styku Prevarena pitna voda, (40£2)°C /48 h
Hodnotitel €. Jednotka Pach Chut’

1 stupen 1 1

2 stupen 1 1

3 stupen 1 0

4 stupen 0 0

5 stupen 1 1

6 stupen 0 0

Pramér stupen 0,5 0,5

Stupnice pro hodnoceni cizorodého pachu a chuti:

0 = pach nebo chut' neni postfehnutelny

1 = pravé postfehnutelny pach nebo chut (je velmi téZkeé je definovat)

2 = slaby pach nebo chut
3 = silny pach nebo chut

4 = velmi silny pach nebo chut
Dle Vyhlagky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/2001 Sb. v platném znéni a dle Nafizeni komise (EU)
10/2011 nesmi vyrobky (materialy) zplsobit zhoréeni organoleptickych vlastnosti potravin.

Vysledky identifikace nizkomolekularnich latek metodou TD-GC-MS

Nazev latky CAS ¢&islo Ref. gislo Limit "
Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxy- ’ E
fenyl)propionat] 2082—72 3 68320 SML=6 mg/kg
Oleamid 301-02-0 68960 Bez omezeni

Poznamka k tabulce:

" Limitni hodnota dle pfilohy | k Nafizeni komise (EU) 10/2011; SML = specificky migracni imit

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

1
2

3

Alest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam wvyrobni technologie, pouZitych materiali a norem nebo pfislusnych

predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.

Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisu, ATEST nenahrazuje postupy a

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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ATEST
¢. 472111113

Vysledky stanoveni toxickych prvk(

Méfena veli¢ina Jednotka Vysledek méfeni " Nejistota
Obsah Pb mg/kg <10 -
Obsah Cd mg/kg <10 -
Obsah Hg mg/kg <10 -
Obsah Cr mg/kg <10 =
Obsah Sb mag/kg <10 -
Obsah As mag/kg <10 -
Obsah Ba ma/kg <30 -
Obsah Se mg/kg <10 -

Poznamky k tabulce:
Symbol <" znamena mene nez detekéni limit metody.

Vysledky zkous$ek celkové migrace, (40+2) °C / 10 dni

- ey el
Simulant Jednotka | dnotl:\’/yés\l:;'fi.la: dr:;rem )Prﬁmér Nejistota ” = Limit ¥
10% ethanol mg/dm? 2,0;2,1;1,9 20 |02 max. 10
3% kyselina octova | mg/dm’ 182019 | 19 | ‘02 |max10
Olivovy olej mg/dm? 1B A7 0B A8 1| =¥ 2 max. 10

Poznamky k tabulce:
Symbol <" znamena méné nez detekéni limit metody
2 Rozsifena nejistota méteni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normaini rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%
¥ Limitni hodnota dle Vyhlasky &. 38/2001 Sb. v platném znéni a dle Nafizeni Komise (EU) & 10/2011
Y Pramér a nejistota méfeni se neuvadéji, protoze nékteré vysledky jsou pod detekéni mezi metody

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zistavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam wvyrobni technologie, pouzitych materidli a norem nebo piislusnych
predpisu, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky narodnich nebo EU legisiativnich pfedpisd, ATEST nenafrazuje postupy &
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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ATEST
¢. 472111113

Vysledky zkousek specifickych migraci

MéFena veli¢ina Jednotka |  Vysledek méreni Limit ¥
Specifické migrace do 10% ethanolu, (40+2) °C / 10 dni
Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)
propionat], PM/Ref. &. 68320, CAS 2082-79-3 | MY/ il A &
Specifické migrace do 3% kyseliny octové, (40£2)°C / 10 dni
Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl) 1
oropionat], PM/Ref. &. 68320, CAS 2082-79-3 M9/ i |- maxe
Al mg/kg <0,05 max. 1 ¥
Ba ma/kg < 0,05 max. 1
Co ma/kg < 0,005 max. 0,05
Cu mga/kg < 0,05 max. 5
Fe magrkg <0,10 max. 48
Li mgrkg < 0,01 max. 0,6
Mn ma/kg < 0,01 max. 0,6
Ni mg/kg < 0,005 max. 0,02 |
max. 25
Zn ma/kg <0,10 —
Primarni aromatické aminy ° mg/kg negativni max. 0,01
Specifické migrace do 95% ethanolu, (40+2) °C / 10 dni A
Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl) 12+ 5
oropionat], PM/Ref. & 68320, CAS 2082783 | M9/9 Sifhe b
Specifické migrace do isooktanu, (20+2) °C / 2 dny

Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc. butyl-4-hydroxyfenyl) 10+ a6
oropionat], PM/Ref. & 68320, CAS 2082-79-3 | M/Kd e =y

Poznamky k tabulce:
s Vyjadfeno v mg latky na kg simulantu
nejistoty méreni
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

¥ Limitni hodnota dle vyhlagky &. 38/2001 Sb. v platném znéni a dle Nafizeni Komise (EU) &

Y Limit platny od 14. 9. 2018
®  Limit platny od 19. 5. 2019
:; Vyjadfeno jako mg anilinu/kg simulantu

pro migracni pomér: 60 cm %/100 ml.

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenemu.

2. Atest ziustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materidll a

predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.

2, coz pro normaini

Negatwnl = vizualni hodnoceni zbarveni vyluhu; detekéni limit — méné nez 0,01

rozdélen!

Symbol ,<“ znamena méné nez detek&ni limit metody. Vysledky jsou vyjadfeny vEeiné rozsifene
pro koeficient rozsifeni k =

odpovida

10/2011

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazwe postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zku$ebni laborator D2

ATEST €. 472111113

Popis a identifikace vzorku

Evidenéni éislo ITC | Oznaéeni vzorku zakaznikem Popis predloZzeného vzorku

PE-LD folie a sacky; material:
Lotréne FD0274

111131 Plastova folie bezbarva, transparentni

Zadani

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobk( uréenych ke styku s potravinami dle Vyhlasky MZd CR
38/2001 Sh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky urCené pro styk s potravinami a pokrmy,
v platném znéni, v souladu se Zakonem 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zmené
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Nafizeni evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materidlech a pfedmétech ur¢enych pro styk s potravinami a
Nafizeni Komise (EU) & 10/2011 o materidlech a pfedmétech z plasti urcenych pro styk
s potravinami.

Odborna stanoviska a interpretace:
Hodnoceny vyrobek ,PE-LD félie a sacky; material: Lotréne FD0274“ je urCen k pfimému styku
s potravinami. Dle zadavatele se jedna o kontakt se vSemi typy potravin.

Pozadavky na vyrobky urcené ke styku s potravinami jsou dané Vyhlaskou ministerstva zdravotnictvi ¢.
38/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (dale vyhl. 38), Nafizenim Komise (EU) ¢. 10/2011 (dale
nafizeni 10/2011) a Nafizenim Evropského parlamentu a rady 1935/2004 (dale nafizeni 1935).

Obecné poZadavky — vyhl. 38, nafizeni 10/2011, nafizeni 1935

Vyrobky uréené pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo predvidatelnych
podminek pouZiti neuvoliovaly své slozky do potravin v mnoZstvich, ktera by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zplisobit nepfijatelnou zménu ve slozeni potravin nebo zplsobit zhor§eni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkouskami bylo prokazano, Zze hodnoceny vzorek za podminek
zkousek nezplisobuje zhorgeni organoleptickych vlastnosti potravin (viz tabulka na strané 2 tohoto
atestu). Uvolfiovani slozek je diskutovano dale.

Pozadavky na vyrobky z plastd — vyhl. 38, nafizeni 10/2011

Pro vyrobu plasti a vyrobki z plastu uréenych pro styk s potravinami lze pouZit pouze monomery.
vychozi latky a pfisady uvedené v seznamech latek pfiloh vyhl. 38, resp. nafizeni 10/2011 a to pfi
respektovani stanovenych omezeni. Zadavatel nepfedlozil dokumentaci potvrzujici shodu materialu
pro vyrobu félie stimto pozadavkem. Ztohoto divodu byla u vzorku provedena identifikace
nizkomolekularnich latek metodou GC-MS. Latky zjisténé touto metodou jsou uvedeny v tabulce na
strané 2.

Souéasti atestu neni posouzeni vychozich surovin dle pozadavku &lanku 5 a pfilohy €. 1 Nafizeni
10/2011.

Plasty a vyrobky z plastu uréené pro styk s potravinami nesmi uvolfovat do potravin své viasini slozky
v mnozstvich pfesahujicich 10 miligraml na decimetr ¢tvereéni povrchové plochy vyrobku (dale jen
limit celkové migrace). Vysledky zkou$ek véetné podminek migrace a pouZitych typl simulantl jsou
uvedeny na strané 3 tohoto atestu.

Velikost migrace jednotlivych slozek z materidli a vyrobkl z plastl nesmi pfekroCit specifické migracni
limity (SML) nebo jina omezeni uvedena v seznamu latek. U vzorku byly ov&feny specifické migrace
latky oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat], PM/Ref. & 68320, CAS 2082-79-3.
Vysledky zkousek specifickych migraci véetné podminek migrace jsou uvedeny v tabuice na strané 4

Podminky pouZziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zistavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiali a norem nebo prislusnych
predpisl, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpisu, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
Strana 5 (celkem 6)



INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laborator D2

ATEST €. 472111113

tohoto atestu. V&echny naméfené hodnoty specifickych migraci vyhovuji poZadovanym limitnim
hodnotam.

Obecna omezeni tykajici se materialt a predmétl z plastt dle Nafizeni Komise &. 10/2011/EC:

Dle pfilohy Il uvedeného nafizeni materidly a pfedméty z plastd nesmi uvolfiovat kovy: Al, Ba, Co, Cu,
Fe, Li, Mn, Ni a Zn a primarni aromatické aminy do potravin nebo simulantt potravin v mnoZstvich
piesahujicich jejich specifické migraéni limity uvedené v pfiloze. Dodrzeni specifickych migracnich
limith téchto latek bylo ovéfeno experimentainé a je uvedeno v tabulce na strané 4 tohoto atestu.

Vysledky zkouSek celkové a specifické migrace vyhovuji pro nasledujici pouziti vyrobku:

o Jakakoli doba skladovani vSech typl potravin za podminek uchovani ve zmrazeném nebo
chlazeném stavu véetné podminek plnéni za tepla a/nebo zahfati azna 70 °C < T <100 °C po
maximalni dobu t = 120/24((T-70)/10) minut nebo

» Kontakt se véemi typy potravin po dobu az 30 dnu pfi teplotach do 40°C
e Pomér: 100 cm?/100 ml a vice potraviny

Odborna stanoviska a interpretace provedl:
Ing. Sarka Kopeckova, dne 17. 5. 2018

Zaveér

Srovnani zjisténych hodnot viastnosti vzorku s limity Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/2001 Sb.
v platném znéni, Nafizenim Komise (EU) & 10/2011 v platném znéni a clankem 3 Nafizeni
Evropského parlamentu a rady 1935/2004 a vyhodnoceni konformity vzorku s témito predpisy je
uvedeno na strané 1 tohoto Atestu.

e

Ing. Véra Vilimkova
vedouci laboratore
analytické chemie a mikrobiologie

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materialt a norem nebo pfislusnych
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i pozadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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